
Data: 2.08.2011 
Temat: Gdynia ul. 10 lutego/Świętojańska 
Nr otworu: 4 
Nr próbki: 1/9,0 
Głębokość: 9,0 m 
  
Krzywa kumulacyjna:  

 
 

Klasyfikacja: pospółka (niespoisty) 
 
Frakcje: 
Kamienista: 0 
Żwirowa: 21,07 
Piaskowa: 
73,31 
Pyłowa: 4,1436 
Iłowa: 1,4764 
 

Współczynnik filtracji: 
Hazena k10 : 32,861331 [m/d] 
USBSC k10 : 0,00144873 [m/s] 
Beyera k10 : 0,00077 [m/s] 
Beyera k10 : 66,528 [m/dobę] 
 

d10 : 0,286624 [mm] 
d60 : 1,411775 [mm] 
C: 1,953802  
U: 4,925531  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badanie wykonała: Weronika Palicka      Załącznik nr 8.3 


